SN/T  1649-2005  《进出口纺织品安全项目检验规范》
状态：现行   发布部门：国家认证认可监督管理委员会（起草）     
实施日期：2006-05-01
	
	英文名称： Rules for inspection on import and export textiles -1 safety specification 

	
	标准简介：

	： 
	本标准规定了进出口纺织品的基本安全项目的技术要求、试验方法和检验规则，并给出了其他安全项目的限定指标及主要内容的指南。
本标准适用于进出口纺织品安全项目的检验。 《进出口纺织品安全项目检验规范》（SN/T1649-2005）将于2006年5月1日实施。该规范采用了国内外最新的技术法规和相关标准，适应检验检疫工作重点转移到安全、卫生、环保、反欺诈等项目的新思路，主要内容分为：进出口纺织品基本安全项目；进出口纺织品有毒有害物质限量要求；进出口纺织品阻燃性能的要求；进出口纺织品纤维成分标识；进出口纺织品护理标识；进出口纺织品的检针要求等部分，其中18个规范性附录收集了近期国外关于纺织品的各项技术法规，便于各方对照使用。该规程的发布和实施，对突破国外技术壁垒，帮助企业增强竞争能力，保护国内人民生命、健康安全，保护环境，有着积极的意义。
	备注：

	标准摘要：本标准规定了进出口纺织品的基本安全项目的技术要求、试验方法和检验规则,并给出了其他安全项目的限定指标及主要内容的指南。本标准适用于进出口纺织品安全项目的检验。



详见：进出口纺织品安全项目检验规范简介.doc




		 引用了下列标准（标注*的引用文件，其最新版本适用于本标准）

	  * FZ/T 0  
	
	
	

	  * FZ/T 01026-1993  
	
	
	

	  * FZ/T 01048-1997  
	
	
	

	  FZ/T 01053-1998  
	
	
	

	  GB 17591-1998  
	
	
	

	  GB 18401-2003  国家纺织产品基本安全技术规范
	
	
	

	  GB 50222-1995  建筑内部装修设计防火规范
	
	
	

	  GB 5296.4-1998  
	
	
	

	  GB 8965-1998  
	
	
	

	  * GB/T 13787-1992  
	
	
	

	  * GB/T 14593-1993  山羊绒、绵羊毛及其混合纤维定量分析方法 扫描电镜法
	
	
	

	  * GB/T 17592.1-1998  纺织品禁用偶氮染料检测方法 第1部分：气相色谱/质...
	
	
	

	  * GB/T 17592.2-1998  
	
	
	

	  * GB/T 17592.3-1998  
	
	
	

	  * GB/T 17593-1998  
	
	
	

	  * GB/T 18412-2001  
	
	
	

	  * GB/T 18414.1-2001  
	
	
	

	  * GB/T 18414.2-2001  
	
	
	

	  GB/T 18885-2002  生态纺织品技术要求
	
	
	

	  * GB/T 18886-2002  纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度
	
	
	

	  * GB/T 2910-1997  纺织品 二组分纤维混纺产品定量化学分析方法
	
	
	

	  * GB/T 2911-1997  纺织品 三组分纤维混纺产品定量化学分析方法
	
	
	

	  * GB/T 2912.1-1998  纺织品 甲醛的测定 第一部分：游离水解的甲醛（水萃...
	
	
	

	  * GB/T 2912.2-1998  
	
	
	

	  * GB/T 3920-1997  纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度
	
	
	

	  * GB/T 3922-1995  纺织品耐汗渍色牢度试验方法
	
	
	

	  * GB/T 5454-1997  
	
	
	

	  * GB/T 5455-1997  
	
	
	

	  * GB/T 5456-1997  
	
	
	

	  * GB/T 5713-1997  纺织品色牢度试验耐水色牢度
	
	
	

	  * GB/T 7573-1987  纺织品 水萃取液pH值的测定
	
	
	

	  GB/T 8658-1998  乳液聚合型苯乙烯-丁二烯橡胶结合苯乙烯含量的测定 ...
	
	
	




		




		




		




		[image: http://www.tsinfo.js.cn/images/yj/arrow.gif]  被下列标准引用

	  SN/T 0006-2009  进出口纺织品检验规程、检验方法标准编写基本规定
	
	
	

	  SN/T 0453-2005  出口毛针织品检验规程
	
	
	

	  SN/T 1233-2010  进出口非织造布检验规程
	
	
	

	  SN/T 0682-2010  进出口头巾、围巾检验规程
	
	
	

	  SN/T 1932.3-2008  进出口服装检验规程 第3部分:室内服装
	
	
	

	  SN/T 1932.5-2008  进出口服装检验规程 第5部分:西服大衣
	
	
	

	  SN/T 0556-2005  出口衬衫检验规程
	
	
	

	  SN/T 1932.7-2008  进出口服装检验规程 第7部分:衬衫
	
	
	

	  GB/T 23159-2008  进出口婴幼儿学步带安全要求及测试方法
	
	
	

	  SN/T 0555-2005  出口西服大衣检验规程
	
	
	

	  SN/T 1932.9-2008  进出口服装检验规程 第9部分:便服
	
	
	

	  SN/T 1932.4-2008  进出口服装检验规程 第4部分:牛仔服装
	
	
	

	  SN/T 1932.8-2008  进出口服装检验规程 第8部分:儿童服装
	
	
	

	  SN/T 1932.6-2008  进出口服装检验规程 第6部分:羽绒服装及羽绒制品
	
	
	

	  SN/T 0910-2010  进出口印染布检验规程
	
	
	

	  SN/T 1932.10-2010  进出口服装检验规程 第10部分:防寒服
	
	
	

	  SN/T 2630-2010  进出口染色桑蚕捻线丝检验规程
	
	
	

	  SN/T 1932.1-2007  进出口服装检验规程 第1部分:通则
	
	
	

	  SN/T 0453-2009  进出口毛针织品检验规程
	
	
	

	  SN/T 0452.2-2008  进出口针织服装检验规程 第2部分:针织外衣
	
	
	

	  SN/T 0452.3-2009  进出口针织服装检验规程 第3部分:针织内衣
	
	
	

	  SN/T 2306.2-2010  帽类检验规程 第2部分：纺织帽
	
	
	

	  SN/T 0516-2011  进出口纺织原料检验规程. 桑蚕土丝
	
	
	

	  SN/T 0452.1-2011  进出口针织服装检验规程 第1部分:通则
	
	
	

	  SN/T 2872-2011  进出口纺织品标识检验规范
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